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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.  ANTECEDENTES

El Estado de Bolivia, mediante Ley No 928, de 27 de abril del 2017, crea la Empresa
Publica Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos — YLB siendo la
responsable de realizar las actividades de toda la cadena productiva: prospeccion,
exploracion, explotacion, beneficio o concentracion, instalacién, implementacién, puesta
en marcha, operacion y administracion de recursos Evaporiticos, complejos de quimica
inorganica, industrializacion y comercializacién. -

El proceso de produccion del Carbonato de Litio, tiene diferentes etapas, entre las que
podemos mencionar a la Carbonatacion 1 y 2; subprocesos donde se debe utilizar el
Carbonato de Sodio, para la precipitacion del Carbonato de Litio.

Este insumo es de uso recurrente e indispensable para la produccion de Li2CO3, debido.
a la reaccién quimica que se produce en la etapa de Carbonatacién 1 cuando se eliminan
las trazas de iones Magnesio y Calcio; asi mismo en la etapa de Carbonatacion 2 cuando
se tiene como fuente del i6n Carbonato para la preC|p|taCIon del ién Litio contenido en la
salmuera purificada.

2. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion se rige por el R.eglam'ento Especifico del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios de la Empresa Publica Nacional Estratégica
Yacimientos de Litio Bolivianos (RE-SABS-EPNE-YLB), aprobado mediante Resolucion
de Directorio General RDG-N°. 006/2019 de fecha 6 de mayo y los procedimientos
establecidos en el reglamento.

3. OBJETIVO

Adaquirir insumo denominado Carbonato de Sodio para la producmon de Carbonato de
L|t|o en la Planta Piloto para la gestién 2020.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

En la siguiente tabla se realiza una descripcion en detalle de lo requerido:
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iITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD
Ceniza de soda
CAS No 497-19-8
Na,COs: 99,5% minimo
Densidad: g/cm3 1,00 (g/cm®) minimo
Contenido de Impurezas
0,1% maximo o su
NaCl: maximo equivalente en Cl 0,06%
CARBONATO : maximo
0,1% maximo o su
1 DSESN%%I/O Na2S04: maximo equivalente en SO4: Kg 1-000-000700.
GRANULAR 0.07% maximo
Fe: 10 pyg/g y/o
Eo: 10 ppm o su
i Equivalente en Fe20a:
14,29 ug/g
Insolubles en agua: | 0,05% maximo.
Sacos de 25 kg o
Presentacién maxisacos de 1.000 —
1.250 kg

TABLA No 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Adjuntar: certificado de Andlisis del producto ofertado indispensable.

5. PRECIO REFERENCIAL

DESCRIPCION

PRECIO REFERENCIAL
PRECIO

CANTIDAD UNIDAD

UNITARIO [Bs]

CARBONATO DE SODIO

- DENSO/GRANULAR

1.000.000,00

TOTAL [Bs]

5.940.000,000

El precio referencial es de Bs. 5.940.000,00 (Cinco millones novecientos cuarenta mil
00/100 bolivianos).

6. PLAZO DE ENTREGA :
Las entregas seran parciales entre 150 a 250 Tm/mes de acuerdo a requerimiento de
YLB. La primera entrega debera ser realizada hasta quince (15) dias calendario
posterior a la suscripcion del documento contractual, y las posteriores entregas segtn
cronograma consensuado entre ambas partes; Plazo maximo de la totalidad de

entrega es de ciento ochenta (18 0) dias calendario.
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7. LUGAR DE ENTREGA
- Deberan ser entregados en Almacenes de la Planta Llipi, Cantén Rio grande, provincia
Nor Lipez departamento Uyuni — Potosi.

8. METODO SELECCION Y ADJUDICACION

La evaluacion para la adjudicacion se realizara en funcion a los criterios aplicados por:
precio evaluado mas bajo previo cumplimiento de caracteristicas técnicas: que
concuerda con la aplicacion del art. 23 del DS. 0181.

9. FORMA DE ADJUDICACION
La forma de adjudicacién sera por EL TOTAL del item.

10. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

 Entregar el producto en buenas condiciones, de acuerdo a las especificaciones
tecnicas establecidas en el presente documento y que sera ratificado y/o aclarado
en el documento contractual.

 Certificado de Andlisis: las empresas oferentes deberan enviar los certlflcados
de analisis del/ los productos ofertados.

* Asumir de manera exclusiva con todos los gastos de transporte, fletes, gastos
impositivos y los emergentes hasta la entrega definitiva de los productos y
conformidad de la comisién de recepcion.

* Reposicién y/o cambio total del producto con defectos de fabricacién (en caso de
no cumplir con las caracteristicas técnicas), dentro del plazo maximo de quince
(15) dias calendario, impostergablemente.

» Seran de responsabilidad exclusiva del ofertante los errores u omisiones en que
incurra al indicar los precios de la propuesta, debiendo asumir los costos de
pérdidas que se deriven de dichos errores.

10.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS
En la presentacion de propuestas la empresa debera presentar los siguientes
documentos en fotocopia simple.

e Numero de identificacion tributaria (NIT)

‘eRegistro de FUNDEMPRESA

e Poder del Representante Legal (si corresponde)

» Fotocopia simple de registro de certificado de inscripcion a sustancias
controladas indispensable.

11. FORMA DE PAGO _ :

Los pagos seran parciales y posteriores a la emisién del Informe de Conformidad
correspondiente, emitido por la comisién de recepcién y de acuerdo al procedimiento
interno de Yacimientos de Litio Bolivianos. :
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Todo el proceso de contratacion, incluyendo los pagos a realizar, se efectuara en
moneda nacional (bolivianos) VIA SIGEP.

12. MULTAS O SANCIONES

En caso de retraso en la entrega del total solicitado en el plazo maximo estipulado, se
aplicara una multa de 0.5% (del monto total adjudicado) por dia de retraso. La suma de
las multas no podra exceder en ningtn caso del 20% del monto del contrato, de ser asi
se deber3 iniciar el proceso de resolucion del contrato. :

13. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Garantia de cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto ofertado. Esta debe
cumplir con las siguientes caracteristicas: irrevocable, renovable y de ejecucion
inmediata, el mismo debera presentarse para la suscripcion del contrato.

Haciendo notar que la vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato sera
computable a partir de la firma de contrato, hasta la recepcion definitiva. Esta garantia,
sera devuelta una vez que se cuente con la conformidad de la recepcion definitiva.

ELABORADO POR: APROBADO POR:

JEFE PLANTI
LITIO BOLIY
«"ﬁs&!u LU

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA
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